
PRECONCENTRAREA URMELOR DE METALE ÎN 
CONTEXTUL ASIGURĂRII CALITĂ ŢU ANALmCE 

L.Romcm_ Eugenia F7onan, Simooa.Mtnl, R. SIJndulescu, R.Oprean. 
PompiliaSuctu 

eaa.n. Cbimie Aaalild 
u.w.r. "h&&iu Hajiepall" Cluj-N.-

PaJtru prec:ucxatt~area Pb(ll), Cd(ll), Cu(ll) şi Hg(ll) din ape naturale 
şi U22le H preparat un sort de silicagel impregnat cu 2-mercapto-5-
fmiJanriro.l,3,4-tiadiazDl care poate reţine până la 1500 j.lg Pb(ll), respectiv 
lOOOJ.ag Cd(U)/g silicagel impregnat S-au studiat condipile optime de fixare 
(pH, timp, debit de scurgere etc) şi de eluare a Pb(ll), Cd(ll), Cu(ll) şi Hg(m 
de pe sdicagelul impregnat utiliz:\ndu-se mai mulţi eluenţi (HCl, HN03, 
EDT A disodic). 

Proa:mu1 de regasire al Pb(D) in urma eluării cu HN03 4N este mai 
man: de 96% realizandu-9c o ~ a c:oocerttraţiei de aproxirnaln· 20 de ori. 

In cazul Cd(U) proc:eutul de regilsire este 98,5%, dacă acesta se elueaz;l 
ca HO IN sau HN03 IN, iar pentJU Cu(ll) şi Hg(m s-au găsit valori de 
97.,9S%. rapectiv 99,16% 


